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Rappelon s que le four eteit contenu dans un tetraedre 

en pyrophyl1it e de 19 mm d ' arete. 

2 0 ) 11is8 en evidencn: d ' une trans ition de l':ioode 

Les essais ont ete effectues dans l'apparei 1 dit 

uenclume tetraeOd rique lf • 0 

La co mposition des cristaux d'iode utilises (PROLABO ) 

est l a suivante : 

lode 

lmpuretes insolubles dans S02 a 5 % 
Residu non volatile 

Cl + Br 

50
4 

CN 

99,8 

0,005 

0,01 

0,05 

0,002 

Essai negatif. 

L'echantillon, un petit cy1indre d'iode de 3 mm de long 

et de 15/10 erne mm de diametre, etait place au centre d'un te

traedre en pyrophyllite de 19 mm dTar~te. Les contacts e1ectri

° ques etaient en cuivre. 

La resis~ance apparente dQ.1'echantillon est 

pa s see de p 1 u s del 0 0 M Cl. a 1 a pr e s s ion 0 r din air e, a 2 M 0. 

pour une pression de 25 Kb. 

La courbe de la figure 13 etablie avec "l'enclume · te~ 

traedrique~ a ete egale ment obtenue avec le dispositif dit 

"Enclume simple". 

Le rapport du Centre de Vaujours du 26 Juin 1962 (5) 

signa1e une diminution de resistance apparente d~ l'iode sous 

1'effet d'une pression dynamique de 20 Kb et prevoit que l'on 

. devrait retrouver un phenomene analogue sous une pression sta

tique de 235 Kb. 

Cette derniere valeur est done tres differente de celle 

que nous avons trouvee. 


