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11 - Recherche d'un nouveau profil de chambre. 

Les 'appareils utilis~s pour engendrer de tr~s 
hautes pressions statiques au sein d'~n solide peuvent &tre 
elass~a en trois grandes classes : 

- lea appareils sans fluage du solide compr~m~ : 
type piston-cylindre 

- les appareils A faible fluage ou un pincement 
localis~ est r~alis~ au niveau des joints 
d'~tanch~it~ : type Belt de Hall 

- les appareils a fluage mod~r~ dans lesquels 
~ les joints sont epais et tr~s larges de fa90n 

a pr~senter une grande surface de frottement 
avec les pieces metalliques : type Drickamer. 

I~ semble que ce soient les appareils de cette 
derniere categorie qui permettent d'atteindre les pressions 
les plus ~levees malgre un rapport force utile faible. 

force totale 

Des essaia faits il y a quelques annees sur un 
Belt simplifi~ dit Belt conique (7) ont montre que cet appa­
reil presentait deux optimums de fonctionnement, l'un pour 
un diametre de joint faible, l'autre pour un diametre beaucoup 
plus grand. Pr~cisons que l'adoption de joints "mixtes" t la 
place de joints "sandwich" offrait en outre la possibilite 
d'accroltre la course des pistons. 

L'utilisation 'de joints larges permet non seule­
ment d'autofretter lea pistons mais aussi de creer un etat 
de contraintea axiales sur la chambre. La contrainte axiale 
est d'autant plus importante que l'angle e de celle-ci avec 
la contraint& normale engendree par la compression du joint 
est faibl (fig. 11-1). 
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