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ce cas, il faudrait ecrire 1a formule de 1a fac;on suivante : 

Ta - Te Tb - Te na 
Ta : Tb = mb 

n et m etant Ie nombre de particules dissociees qui existent dans 
l' eutectique. Puisque nous n' avons pas apporte ces corrections, 
on peut dire que dans les cas OU cette dissociation peut exister, 
eIle n' est pas sensiblement influencee par l' elevation de pression. 

B. Variation de la temperature eutectique. 

II existe quelques formules permettant de calculer la tempera­
ture eutectique a partir des temperatures de fusion des corps 
purs. Precedemment (1936) nous avions utilise la formule de 
Washburn et Read (1915) a partir des temperatures et chaleurs 
de fusion des composants purs : sous 1.000 kg/ cm2 cette formule 
est encore applicable dans certains cas (en admettant que les 
chaleurs de fusion n' ont pas varie) mais il est evident que pour 
des pressions plus elevees on ne peut plus faire une telle appro­
ximation. 

La formule de Kordes (I.c.) n'emploie que Ies temperatures 
de fusion des composants purs : 

(
Tb-Te\K = Tb . 
Ta-Te) Ta 

K est I' abaissement cryoscopique relatif de chacun des compo­
sants et est determine par I' equation suivante : 

On en tire: 

quand ~ = 1. 
b 

K __ _ 

Te= Tb-TaVTb: Ta. 
K __ _ 

Ta-Tbl / Tb:Ta 

Nous avons consigne dans Ie tableau VIles valeurs de Ia tem­
perature eutectique sous 1 et 1.000 kg/ cm2 calculees de cette 
fac;on : nous n'y avons indique que celles ne presentant pas une 
trop grande divergence avec les valeurs observees. (1) 

En general, meme quand Ia concordance est assez bonne entre 
Ies valeurs observees et calculees, Ies dt/ dp calcules sont plus 

(1) En effet, dans plusieurs cas, les temperatures eutectiques calculees, tant 
it la pression atmospherique que sous haute pression, depassent la valeur obser· 
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grands que les valeurs obtenues par I' experience : c' est a dire que 
d' apres cette formule, on obtient des temperatures eutectiques / 
calculees s' eloign ant de plus en plus de la realite a mesure que s' e-
leve la pression. Ce resultat est logique et si l' on evalue Ie dt/ dp 
par d' autres procedes, on arrive aux memes conclusions. Ainsi, 
d' apres les diagrammes obtenus par construction geometrique 
(diagrammes VIII, IX et X), Ie dt/ dp de l'eutectique est 

intermediaire entre dt/ dp des composants. Comme, par 
definition, la temperature eutectique ne peut depasser la 
temperature de fusion d'un des composants, il faut necessaire­
ment que Ie dt/ dp devienne plus petit que celui des deux corps 
purs et que les isobares ne restent pas paralleles entre elles. 

On arrive a Ia meme conclusion en raisonnant sur la concen­
tration eutectique qui ne peut devenir egale a celle d'un corps 
pur. Pour que cela ne se produise pas, il faut necessairement que 
les courbes de congelation ne restent pas paralle1es entre e1les (dia­
gramme x.) 

D'apres la formule de van 't Hoff sur I'abaissement cryosco­
pique (K=RT2/ L) on pouvait prevoir ce resultat: puisque L 
ne varie que tres peu sous l' effet de la pression et que T 
s' eleve, l' abaissement cryoscopique do it etre de plus en plus con­
siderable au fur et a me sure que la pression s'eleve. (Puschin et 
Grebenschtikow, 1925). 

On voit que, contrairement a ce que I'on attendait par cons­
truction geometrique et par calcul, Ie dt/ dp eutectique doit tendre 
a devenir plus petit que celui de chacun des deux composants. 

Parmi Ies systemes connus, 6 sont dans ce cas (tableau V). 
On remarquera que ces melanges ne presentent pas de grandes 
variations dans la concentration eutectique. 

Les dt/ dp eutectiques des autres melanges sont intermediaires 
entre Ies valeurs de cet~e constante des composants purs. Pour 
ceux-ci on n'a pas encore atteint ce que I'on pourrait appeler Ie 
stade d' equilibre de l' eutectique, caracterise par Ie fait que les 
dt/ dp des composants sont plus grands que Ie sien et que la 
variati<:>u de la concentration eutectique est faible. 

En conclusion, on peut dire que nos connaissances sur les va­
riations de temperature et de concentration eutectiques ne depas­
sent pas les limites de pression auxquelles elles ont ete etudiees 
experimentalement et que so us ces pressions il n'existe pas de 
formules permettant d'en determiner la valeur, si I'on ne connait 
que Ies temperatures de fusion de chacun des composants. 


