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Abb. 19. Oszillogramm des zeitlichen Stromver-

laufs (obere Kurve) beim potentiostati-
schen Einschalten einer konstanten Uber-
spannung von - 255 mV fiir die Wasserstoff-
abscheidung an Kupfer aus 0.5 m Schwefel-
séure. Zeitskala: 20 msec/Einheit, Strom:
0.2 mA/Einheit. Untere Kurve: Spannungs-
impuls (0.1 V/Einheit). Die Nullpunkte der
Zeitskala filir die beiden Kurven sind gegen-

einander verschoben.

auftritt und der zum Aufladen der Doppelschichtkapazitdt dient,
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den

war.
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in der Abbildung nicht sichtbar, da dieser Vorgang unter
vorliegenden Bedingungen bereits nach< 10 /usec abgeschlossen
Deutlich ist jedoch der Knick im Strom-Zeit-Verlauf zu sehen,
dem Ubergang von der Doppelschichtaufladung zum Anfangsstrom
Elektrodenreaktion entspricht.

Die Differenz zwischen den jeweiligen Stromen j(t) zur

Zeit t und dem stationdren Strom j (o0)klingt exponentiell ab.

Bs gilt die Beziehung

56),



= exp - t/tr (557",

aus der sich mit dem gemessenen stationdren Strom durch Extrapola-

tion auf tg—v 0 der Ah_faggsstroin j(0) ergibt. Mit diesem Verfahren

erhdlt man zuverldssige Werte des Anfangsstromes, solange die fiir
die Eléktio&enteakﬁimx charakt..eriatische Ab‘klinqzeitt groB ist
gegen die Abklingzeit T~ 10 pisec fir die Aﬁf],ad‘mg‘der Doppel-
schichtkapazitdt. Der Anfangsstrom lie8 siéh nur n;xgenau aus dem
Knick im Stromverlauf ermitteln, den man am Ende der Doppelschicht-—
aufladung beobachtet.

In Abb. 20 ist der Strom-Zeit-Verlauf nach (55) fiir drei
verschiedene Uberspannungen aufgetragen. Man sieht in der Abbil-
dung, daB sich die Abklingzeiten mit zunehmender Uberspannung
verkiirzen.
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Differenz zwischen den Str®men j(t)

zur Zeit t und den stationdren Strdmen

j (o) beim potentiostatischen Einschalten
verschiedener konstanter Uberspannﬁngen fir
die Wasserstoffabscheidung an Xupfer aus
0.5 m Schwefelsdure.




