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1.4 - Conclusion. 

La liaison entre Ie coefficient de GrUneisen et Ie module 

de cisaillement JUI apparait comme incomplete a cause de la signifi­

cation peu microscopique de celui-ci et parce qu1il ne peut remplacer 

a lui seul les deux modules de cisaillement des monocristaux cubiques. 

Cependant, une formule telle que celle proposee a la fin 

du paragraphe 1.2 nous parait physiquement plus satisfaisante que 

celles precedemment utilisees. Quant a la fonction /"", ( 1\1/ T ) des resul­

tats classiques (d. en particulier Ref. 9) sur les variations lineaires 

des coefficients dfelasticite avec la temperature conduisent a la forme 

yv l v, \" ):". 1'0 (tV) + I), ) . (v) T , Ie second terme etant simplement correctif. 

Des etudes theoriques ont deja ete faites sur les varia­

tions des c ~~ ~~Q, avec la densite (Ref. 10, 11) et la me sure de ces 

coefficients sous hautes pressions est maintenant commencee. 

La determination experimentale de la vitesse des ondes 

elastiques derriere un choc permettrait dfobtenir aussi de nouveaux 

renseignements. 


